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CapaWood® Ahsap Emprenye
Holzimpragniergrund
Modifiye alkid regine esasli, film olusturmayan, ahsabi

ylzeyde mantarlara karsi koruyan, U.V. 1sinlarina dayanikli
emprenye malzemesidir.

KULLANIMA CAPAROL
LA __ CaparoL.

INCELTME KURUMA SURESI SARFIYAT DEPOLAMA AMBALA)J
Kullanima hazirdir. (20°C, %65 HR'de) Ahsap cinsine ve emiciligine bagli  Acllmamis ambalajinda, serin ve kuru 15 Litre,
Sert kurumasi: 8-10 saat olarak tek katta 1 Litre ile 8-12 m?>  yerde dondan, direkt gines isigindan 25 Litre

Uzerine gelecek Solvent bazli boya ve alana uygulama yapilabilir. Kullanilan ~ korunarak 2 yil saklanabilir. Ambalajin
vernik uygulamasi; 24 saat sonra. Su bazli ahsabin cinsine, ylzeyin durumuna,  kapadini kullanimdan hemen sonra
boya ve vernik uygulamasi; 48 saat sonra uygulanacak kat sayisina ve uygula-  hava almayacak sekilde kapatiniz.

yapilmalidir ve beklenmelidir. ma sekline bagl olarak renk ve sar-
Not: Daha yuksek bagil nem ve dusuk si- fiyat degisikligi olabilir. Kesin sarfiyat
caklikta kuruma stireleri uzayabilir. icin kontrolld numune galismasi ya-

OZELLIKLERI

Ahsabi zedeleyen ve ahsabin ren-
gini degistiren mantarlara karsi
yUzeyde mukemmel koruyuculuk
saglar. Ahsabin mukavemetini ar-
tirdigi gibi, Uzerine gelecek olan
renkli ahsap koruyucu, vernik veya
boya icin ¢ok iyi aderans yiizeyi
olusturur. Kisa kuruma zaman-
I, nem ayarlayici ve muikemmel
islenebilme yetenedine sahiptir.
Uygulanan malzemenin émrinu
uzatir,

UYGULANACAK YUZEYLER
TUm atmosfer olaylarina agik olan
veya yogun bir sekilde neme ma-
ruz kalan ahsaplarin emprenyesin-
de kullanilir. Ahsap evler, pencere,
balkon, dis kapl, ahsap cit ve elekt-
rik direkleri, lambri, nemli bodrum-
larin ahsaplari ve benzeri yerlerde
glvenle kullanilir. Ari kovanlarr ve
saunadaki ahsap yuzeyler ile am-
balajsiz gida malzemelerinin ba-
rndinldigr ahsaplarda kullanilma-
malidir. Ayrica bunyesinde ylksek
miktarda dogal yag iceren teak,
iroko vb. ahsap yuzeyler Uzerine
uygulanmamalidir.

pilmalidir.

UYGULAMA

Uygulama yapilacak ahsap yizey-
lerdeki recine, zimpara tozu, eski
boya kalintilari  temizlenmelidir.
Kullanmadan once trin mutlaka
karistinimalidir. Uygulama  yapila-
cak ahsabin nem orani %15 ge¢-
memelidir. Gercek koruma icin iki
kat halinde uygulayiniz. ikinci kat
uygulama en erken 4 saat sonra,
en ge¢ 4 haftadan énce yapiima-
lidir (23°C ve %50 HR'li ortamda).
Masif ahsaplarda, ozellikle imalat
asamasinda daldirma  yontemi
onerilir.

Uygulama ve Uriin kuruma suresi
boyunca ortam ve ylzey sicakl-
ginin +5°C ile +30°C arasinda ol-
masina dikkat edilmelidir, ylzeyler
dondan korunmalidir. Firca, rulo ve
daldirma metodu ile uygulanabilir.
Kullanilan gerecler, uygulamadan
hemen sonra Filli Boya Sentetik
Tiner ile temizlenmelidir.

Detayli uygulama, saglik-glven-
lik-tasima riskleri ve onlemleri ile
ilgili bilgileri iceren triin MSDS ve
TDS formlarina wwwifilliboya.com
adresinden ulasabilirsiniz.
Urtinlerimizin,  30.06.2007 tarih
26568 nolu insaat Genel Teknik
Sartnamesine uygun yapilan alt
yapl ylzeylerinde uygulanmasi
gerekmektedir.
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