Aqusto Sil

Filli Boya’nin yenilikgi Aktif Silikon Teknolojisi

ile gelistirilen “su iticilik” ve “nefes alma” 6zelliklerini bir
arada sunan, “fotokatalitik” 6zelligiyle kendi kendini
temizleyebilen, su bazli, mat, dekoratif son kat dis cephe

boyasidir.
INCELTME KURUMA SURESI SARFIYAT
En gok %15 oraninda (202C, %65 HR’de) Uygulama yapilacak

temiz su ile inceltilir.

Dis cephe boyalarinda
yapilacak yliksek metrajli
islerde Urlnlerin ayni oranda
inceltilmesine, ton farklar
olusmamasi igin dikkat
edilmelidir.

OZELLIKLERI

Ozel silikon baglayici — extender —
pigment sistemi ile dig cephelere,
agir iklim kogullari ve UV iginlarina
karg! Ustin dayanim kazandirilir.
Boya ylizeyle tamamen bitlinlesir
ve uzun yillar  dayanikli kalir.
Kullanilan ozel pigmentler
sayesinde olusturulan fotokatalitik
merkezler, ylzeyde biriken Kirleri
okside ederek parcalar ve ylzeyin
uzun yillar temiz kalmasini saglar.
Aktif Silikon Teknolojisi ile Aqusto
Sil'de ylzeylere su iticilik ve nefes
alma ozellikleri kazandinlr:
Bdylece cepheler suyun ve nemin
yipratici etkilerinden en iyi sekilde
korunur. Renk tonunu, dokusunu ve
Ustin  6zelliklerini  yillarca korur.
Boyaci dostudur. Ylzeye hizla
yayllarak isgilikten tasarruf saglar.
Kolay uygulanir, sigrama, damlama

yapmayacak  sekilde  formile
edilmigtir. Kapatma gulicu yuksektir.
Uygulandigi  ylizeye muikemmel
tutunur, catlama, kabarma,
dokilme yapmaz. Su ile inceltilir,
cevre dostudur. Uygulama
sirasinda rahatsiz edici kokusu
yoktur.

UYGULANACAK YUZEYLER

Aqusto Sil, briit beton, diiz veya
purdzli her cins sivall, mineral esasli
ylzeylerde, rengini kaybetmis kendini
tagiyabilen silikon veya akrilik esasli
eski boyali ylizeylerde dekoratif ve
koruyucu olarak giivenle kullanilabilir.

Dokunma Kurumasi: 1-2 saat
ikinci kat uygulama: 6-8 saat
Son Kuruma: 24 saat

ylizeyin cinsine,
emiciligine ve yapisina

6-10 m? arasinda alan

boyanabilir. Kesin sarfiyat

icin kontrolli numune
¢alismasi yapilmalidir..

UYGULAMA

Uygulama yapilacak yiizeyin saglam,
kuru, temiz ve kendini tagiyabilecek
durumda olmasi gerekmektedir. Varsa
her tlrll kir, toz, kalip yagdi ve gevsek
tabakalardan arindiriimalidir. Beton,
brit beton, yeni sivali ylizeylerde priz
suresi beklenmeli (28 gilin), gevsek
siva tanecikleri ylizeyden raspa veya
benzeri yontemlerle temizlenmelidir.
Gerekliyse ylzey diizeltme ve
tamiratlari yapilmahdir. Aqusto Sil
Astar uygulandiktan sonra boya
islemine gegcilmelidir. Sicak havalarda
saat 10.00-16.00 arasi uygulama
yapilmasi énerilmemektedir. Golge
olan cephelerde uygulama yapilmasi
tavsiye edilir. Uygulama ve Urln
kuruma siresi boyunca ortam ve
ylzey sicakliginin +5°C ile +30°C
arasinda olmasi ve her turli yagis, ¢ig
ve dondan korunmasi gerekmektedir.

Uriinlerimizin, 30.06.2007 tarih 26568
no’lu ingaat Genel Teknik Sartnamesi
‘ne uygun yaplilan alt yapi
ylizeylerinde uygulanmasi
gerekmektedir.

Detayli uygulama, saglik-giivenlik-
tagima riskleri ve énlemleri ile ilgili
bilgileri iceren triin MSDS ve TDS
formlarina www filliboya.com
adresinden ulagabilirsiniz.

gore 1 Litre ile tek katta,

@

Havasiz (Airless)
Piskiirtmede

Basing:140 bar

Meme Agisi: 50 °C

Meme Olciisii (inch): 0.019”-
0.021”

inceltme: % 5

UYARI-1:
Tuz kusmasi olan veya tuz
kusmasi riskinin bulundugu

yuzeylerde sorunun ¢ézilmesi igin
boya astari 6ncesinde Pure Primer
veya AmphiBolin Astar uygulamasi
yapilmaldir.

UYARI-2:

Macun kullanilacak yiizeyler: Ik
defa boyanacak gimento esasl
ylizeyler igin Aqusto Macun’a,
agirhginin %20’si kadar taze
beyaz/gri gimento + su karisimi
(boza kivaminda) ilave edilerek
karigtinimalidir. Olusturulan
karigsim nemlendirilip temizligi
yapilmig siva/beton yiizeylere
direkt uygulanmalidir Eski boyali
ylzeylerde macun uygulamasi
yapilacaksa tek kat dis cephe boya
astari uygulanmalidir. Bu iglemi
takiben macun tamirati ve tekrar
boya astari uygulanip boyama
islemine gegilmelidir. Kullanima
hazir macunlar gatlama ve ¢bkme
yapmamasi igin maksimum 1 mm
kalinhginda uygulanmalidir. Tamir
Harci kullanilacak yuzeyler: 0-10
mm ylizey tesviye ve dlzeltme igin
Filli Boya Lateks uygulanmalidir.
inceltme igin 1 kg Filli Boya Lateks
+ 4 kg Su kullaniimasi énerilir.
Catlak uygulamasi bir dogru
boyunca ilerliyorsa o dogru
boyunca 10 cm genisliginde, yogun
catlaklar varsa tim ylizey boyunca
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DEPOLAMA AMBALAJ
Acilmamis ambalajinda, serin 15 Litre
ve kuru yerde dondan, direkt 7.5 Litre
gunes 1sigindan korunarak 3 2.5 Litre

yil saklanabilir. Ambalajin
kapagini kullanimdan hemen
sonra hava almayacak sekilde
kapatiniz.

ek yerlerinde 10 cm bini yapilarak
donati filesi uygulanmalidir. Donati
filesi uygulama yapilacak ylizey
dizeltme ve tesviye malzeme
toplam kalinliginin 1/3'G kadar dis
yuzeye yakin sekilde
uygulanmalidir. Ozellikle gimento
esasl ylzey diizeltme ve tamir
macunlari uygulamasindan, son kat
boyaya kadar gegen siirede
yuzeyler asiri ¢ig ve yagistan
korunmalidir. Aksi takdirde ylizeyde
beyaz kusmalar olusacaktir. Boyle
bir gériintiide, ylzey tam kurumayi
sagladiktan sonra Pure Primer
veya AmphiBolin Astar
uygulanmasi tavsiye edilir.
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